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ANALISE DO COMPORTAMENTO
DO CONCRETO REFORCADO COM
FIBRA DE CARBONO POR MEIO DO
ENSAIO DE COMPRESSAO

Deivison Dias de Paula, Eugénio Rocha Ferreira do Nascimento, Ronaldo Pereira Fortunato de
Lima, Tiago William Xavier, Marina da Mota Pereira & Wagner Marcio Bernardes

Introducdo: As estruturas de concreto armado podem apresentar a necessidade de serem
reforcadas, em razéo de algumas falhas de projetos ou até mesmo o uso inadequado durante sua
vida util. Atualmente, existem varios tipos de materiais que podem ser utilizados para o reforgco
estrutural. O uso dos materiais compésitos, como o tecido de fibra de carbono, surge como uma
tecnologia que possui caracteristicas inovadoras, destacando-se em aplicagcdes como o refor¢o das
estruturas de concreto armado ja existentes. Objetivo: Elaborar uma andlise experimental em
corpos de prova cilindricos de concreto com a aplicagéo do tecido de fibra de carbono, objetivando
verificar as alteracdes em relacdo a resisténcia a compressao axial, para comprovar se o tecido de
fibra de carbono € uma opcao viavel para o reforgo estrutural. Material e Métodos: O foco do estudo
pautou-se na experimentagcdo em laboratorio visando verificar a influéncia que a manta de fibra de
carbono apresenta no concreto como material de reforgo estrutural. Para a realizacdo do ensaio,
foram moldados corpos de prova cilindricos nas dimensbtes de 10 cm de didmetro e 20 cm de altura,
obedecendo o especificado da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, NBR 5738:2015
— Corrigida 2016. Ao todo foram moldados 8 corpos de prova onde, ap6s o processo de cura de 28
dias, 4 receberam o reforgo por meio do tecido de fibra de carbono e 4 foram mantidos em suas
condicdes originais, para posterior comparacao. Passando-se 24 horas apés a aplicacdo do tecido,
espera-se gue 0s elementos ja apresentem resisténcias maiores, porém, foi atendido o prazo de
cura de 7 dias especificado pelo fabricante do tecido. Ap&s os 7 dias do processo de cura, efetuou-
se 0 ensaio de compressao axial em laboratério credenciado, seguindo o disposto na ABNT NBR
5739:2018. A idade dos corpos de prova ensaiados foi de 36 dias, sendo rompidos
aproximadamente 20 horas apés a sua retirada da solugéo de hidroxido de célcio, conforme Tabela
2 — Tolerancia de tempo para o ensaio de compressao em funcéo da idade de ruptura, apresentada
na NBR 5739:2018. O equipamento utilizado para o ensaio apresentava o sistema digital de
medicao de for¢a, mantendo a taxa de tensédo no intervalo de 0.45MPa/s. No ensaio dos corpos de
prova sem o tecido, atingiu-se as resisténcias de 36.20MPa, 38.20MPa, 35.00MPa e 41.50MPa. Os
corpos de prova reforcados apresentaram 52.39Mpa, 55.80 Mpa, 62.00MPa e 65.90Mpa,
respectivamente, sendo os dois ultimos reforcados com duas camadas do tecido e os dois primeiros
com apenas uma camada. Considerac¢des: Pelo método de analise comparativa, comprovou-se o
significativo ganho de resisténcia dos corpos de prova ensaiados, apresentando um aumento médio
de 58,42% da mesma. As pesquisas realizadas ao longo do trabalho demonstraram a eficiéncia do
reforco, considerando que todos os corpos de provas reforcados, apresentaram aumento de sua
resisténcia. Diante disso, os materiais compdsitos se apresentam no mercado brasileiro como
alternativa tecnolégica eficiente para o refor¢o de estruturas de concreto.
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